
RENFORCEMENT DES CHAUSSEES BITUMINEUSES 
SELON UNE APPROCHE RATIONNELLE

INTODUCTION

�‡ Les limites de la méthode  de renfoncement empirique (elle ne prend pas en considération les effets des 
températures du climat),

�‡ Les matériaux bitumineux offrent un comportement viscoélastique,

Problématique: Compte tenu de la diversité du climat algérien, quelle est la démarche à  adopter  pour le  

renforcement des chaussées bitumineuses?

�‡ Recours à une méthode de renforcement rationnelle. Dekali Khelil
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